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B-HOUT 

   

 
Deelstroom: Onzuiver houtafval (B-kwaliteit) 

 
Definitie:  � Houtafval bestaande uit resten van samengesteld hout 
 � Gebruikte houten meubelen (geen rotan) 
 
Bestemming: Onzuiver houtafval (B-kwaliteit) wordt bewerkt in onze eigen houtbrekerinstallatie tot 

houtsnippers, die vervolgens worden geleverd als secundaire brandstof. 
 

EieSamenstellings-
eisen: 

Hoofdbestanddelen: 
 
� Alle voorkomende houtsoorten zoals: 
 � pallets, kisten e.d. 
 � hout van verpakkingsmateriaal 
 � sloophout 
� Houtafval bestaande uit resten van samengesteld hout 
 � tri- en multiplex 
 � hard- en zachtboard 
 � spaanplaat en andere vezelplaten 
� Gebruikte houten meubelen (geen rotan) 
 

eis: 
 
 
 
 
 

≥ 99% 
 
 
 
 

 
Verontreinigingen: 
 
� chemisch verontreinigd houtafval 
 
� vezelplaat met cementspecie 
� bielzen 
� rotan meubelen 
� gegeïmpregneerd / gewolmaniseerd hout 
� verrot of geschimmeld hout 
� dukdalven 
� hout met metaaldelen 
� snoeihout 
� overige afvalstoffen niet zijnde hout 
  

eis: 
 

0 % 
  
 
 
 

totaal 

≤ 1% 
 
 
 
  

 
Afmetingen: 

1)
 verspaand 

 
2)

 niet verspaand 
Opslagcondities: 

1)
 geen eisen 

 
2)

 beschermd tegen regeninval 
Keuringsmethode: Iedere vracht visueel. 


